Qualitats-Definition

Basis bilden die Qualitatskriterien flir Holz und Holzwerkstoffe im Bau und Ausbau
(HHG 2010) Kapitel 3 Hobelwaren aus Nadel- und Laubholz.

Bei den Qualitaten von Hobelwaren aus Nadelholz wird grundsatzlich zwischen Produk-
ten aus Schwachholz, astig (= Standardfall) und aus Starkholz (explizit bezeichnet)
unterschieden.

Hobelwaren aus Schwachholz (astig)

A Auslese-Qualitdt (ehemals A)

feinastige Ware fir den sichtbaren Bereich bei erhéhten Anforderungen an das Aussehen.
Diese Qualitat ist nur beschrankt verfligbar und kann nur durch erhéhte Aussortierung
kommisssionsweise erzeugt werden. Erhaltlichkeit vorgangig abklaren.

N1 Normal-Qualitat (ehemals A/B fir Tafer)

astige Ware fur den sichtbaren Bereich bei normalen Anforderungen an das Aussehen.
Unsere N1-Qualitat enthalt die anfallende A-Qualitat.

(Innenté&fer, Dachschalungen im Wohnbereich, Aussenschalungen, Bodenriemen).

N1/N2 Normal-Qualitat (ehemals A/B fir Schalungen)
Mischklasse, grundsatzlich N1 Qualitat.
Harzgallen, Astrisse sowie Astgrosse bis N2 Qualitat.

N2 Rustikale Normal-Qualitdt (ehemals B)

astige Ware fir den sichtbaren Bereich bei verminderten Anforderungen an das Ausse-
hen. (Vordachschalungen, Verkleidung von Nebenrdumen, Gewerbebau, Estrichboden,
etc).

I Industrie-Qualitat (ehemals C oder IV)
Ware fir Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen. (Rauhspund, Blindschalung,
etc).

Hobelwaren aus Starkholz (astarm)

A" Auslese-Qualitat (ehemals I/11)

praktisch astfreie Ware fir den sichtbaren Bereich bei erhohten Anforderungen an das
Aussehen. Diese Qualitat ist nur beschrankt verfiigbar und kann nur durch erhchte
Aussortierung kommisssionsweise erzeugt werden. Erhaltlichkeit vorgangig abklaren.

N1' Normal-Qualitét (ehemals Il

astarme Ware fiir den sichtbaren Bereich bei normalen Anforderungen an das Aussehen.
Unsere N1'-Qualitat enthalt die anfallende A’-Qualitat.

(Aussenschalungen, Bodenriemen).



N2' Rustikale Normal-Qualitat (ehemals Il1)
Ware fir den sichtbaren Bereich bei verminderten Anforderungen an das Aussehen.
(Dachschalungen, Gewerbebau, Estrichbéden, etc).

I Industrie-Qualitat (ehemals IV)
Ware fir Bereiche ohne Anforderungen an das Aussehen.
(Rauhspund, Blindschalung, etc].

Mischklassen (z.B. A/N1)
entsprechen einer freien Sortierung durch das Hobelwerk, wobei die Kriterien anhand
der Merkmale der Standardklassen festgelegt sind.

Definition rift/halbrift
Bretter, dessen Jahrringe in einem Winkel von 90°-60°, jedoch mindestens 30° auf die
linke Breitseite auftreffen.

Die Kriterien der Erscheinungsklassierung sind in den HHG Tabellen 3.1-2 und 3.1-3
zusammengestellt oder auf unserer Homepage www.olwo.ch ersichtlich

Weitere Informationen zu Hobelwaren enthalten die Merkblatter des Verbandes Schwei-
zer Hobelwerke www.vsh.ch

Qualitdtsklassen und Liefermengen von Hobelwaren

Grundlage fiir die Qualitat bilden die Handelsgebrauche fiir Holz im Bau und Ausbau
(2010). Ungiinstige Abweichungen von den geforderten Grenzwerten der Kriterien
fur die Erscheinungsklassierung sind bei 5% der Menge zulassig, sofern es sich um
Standardware handelt.

Liefermengen:

Bei Hobelwaren-Lagerartikeln wird grundsatzlich stiickgenau (VE) geliefert. Infolge
Verfiigbarkeit miissen Uber- und Mehrfachléngen bis maximal 3% gegeniiber der
Bestellmenge toleriert werden.

Bei Hobelwaren-Kommissionsartikeln und Sonderanfertigungen miissen produkti-
onsbedingt Mehrmengen und anfallende Verschnittlangen toleriert werden. Bei
Tafer und Aussenschalungen in Fichte maximal 5%, bei brigen Produkten maximal
10%.

Nachbestellungen bei fehlerfreier Lieferung gelten als Neubestellungen.




